TECHNISCHES MERKBLATT

RYGOL G

BAUSTOFFWERK

RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02 Fein MIP 02 Fein

RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02 Fein ist ein gipshaltiger Putztrockenmértel nach DIN EN 13279-1 der

Klasse B2/50/2

Anwendungsbereiche:

Einlagiger Filzputz fur Decken und Wénde in Raumen mit normaler
Luftfeuchtigkeit, d. h. auch fir hdusliche Kuchen.
Geeignet fur Putzarbeiten bei Wandheizungen.

Eigenschaften ¢ Hohe Wasserdampfdurchlassigkeit
e Hohe Kapillarleitfahigkeit
e Behagliches Wohnklima
e Einlagiger homogener Putz, daher kein Abldsen einzelner Putzlagen
mdglich.
e Rasche Erhartung und schnelle Austrocknung bei guten Liftungs- und
Temperaturverhaltnissen.
Herstellung: e  Gipsbinder
e WeilRkalkhydrat nach DIN 459-1
e Kalksteinbrechsand nach DIN EN 13139
e Eigenschaftsverbessernde Zuséatze
Technische Daten: Koérnung in mm 0-0,8mm
Anmachwasser ca. 0,4 I’lkg Trockenmortel
Ergebnisse Frischmortel
Wasserrickhaltevermdgen in % 95
Erstarrungsverhalten in Minuten
Beginn des Erstarrens ca. 80
Ende des Erstarrens ca. 160
Verarbeitungstemperatur > +5 °C bis +30 °C
Ergebnisse Festmortel
Rohdichte ca. 1,3 kg/dm3
Biegezugfestigkeit = 1,0 N/mm?
Druckfestigkeit = 2,0 N/mm?2
Brandschutz DIN 4102
Baustoffklasse Al
Bauaufsichtliche Benennung nicht brennbare Baustoffe (nbr)

Vorbehandlung:

Staub, lose Teile, Ausblihungen, Sinterschichten und andere
Trennmittel vom Untergrund entfernen. Betondecken und Wande
miissen ausgetrocknet sein und dirfen vor dem Verputzen nicht
vorgenasst werden. Stark saugende oder glatte Betonflachen sind mit
RYGOL Betonhaftbriicke BHR oder RYGOL Gipshaftmortel GHM
vorzubehandeln. Porenbetonwéande und &hnlich stark saugende
Untergrinde sind mit Universalgrundierung UG vorzustreichen. Bei
Verwendung von Grundiermittel, Haftbriicke, Putztrager und
Putzbewehrung sind die Richtlinien der Hersteller und die
entsprechenden DIN-Normen fir die Verarbeitung zu beachten. Siehe
insbesondere VOB Teil C, DIN 18350 sowie DIN EN 13914-2/DIN
18550-2.

Mortelzubereitung und
Forderung

Mit Kolben- oder Schneckenpumpen-Verputzmaschine bzw. kompletten
Misch- und Forderaggregaten oder von Hand mit Elektroquirl

Verarbeitung:

Gewilnschte Putzdicke auftragen, mit der Richtlatte abziehen, nach
dem Ansteifen des Materials mit Schwammscheibe o. &. vorfilzen und
nach dem Antrocknen der Putzflache fertig filzen.

Die Auftragsdicke darf 10 mm nicht unterschreiten.

Evtl. Putzbewehrung (Gewebe) ist in das obere Drittel des nassen
Putzes einzulegen und unmittelbar danach ist nass in nass
weiterzuputzen.
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Nachbehandlung:

Frische Putzflachen sind vor Frost zu schitzen. Es ist durch geeignete
MaRnahmen sicherzustellen, dass der Putz rasch austrocknen kann.
Langsame Trocknungszeiten fihren zu geringeren Festigkeiten.

Beim Einbringen von HeiBasphalt ist fiir ausreichenden, schnellen
Abzug der Uberwarme und des Dampfes zu sorgen.

Beschichtungen aller Art durfen nur auf véllig ausgetrocknetem Putz,
frhestens nach Erreichung der Endfestigkeit, d. h. in der Regel nach
28 Tagen, aufgebracht werden. Auf3erdem missen die
Verarbeitungsrichtlinien der Beschichtungshersteller beachtet werden.

Materialbedarf:

1 Sack (30 kg) MIP 02 Fein ergibt ca. 26 | Fertigmortel. Diese Menge
reicht bei einer Auftragsdicke von 10 mm fiir ca. 2,6 m2 Putzflache.

Lieferung: ¢ In mehrlagigen Papiersacken — Inhalt 30 kg/42 Sack pro Europalette
Art-Nr. 02013330 EAN 4027038210863
¢ |ose in Silozligen oder Containern
Art-Nr. 02013300 EAN 4027038210856
Lagerung: e In geschlossenen Raumen auf Holzpaletten ca. 12 Monate

Besonders zu beachten:

AuRRer reinem Wasser darf nichts zugegeben werden.

Herstellen einer glatten Oberflachenstruktur, absanden der
Putzoberflache: Das Absanden ist unmittelbar nach dem Filzen mit dem
weiRen Schwamm vorzunehmen. Wird das Absanden nach Erhartung
des RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02 Fein vorgenommen, so
wird die Oberflachenstruktur irreversibel geschadigt (Locher,
Vertiefungen).

Das Merkblatt vom Bundesverband Ausbau und Fassade "Verputzen,
Warmedammen, Spachteln, Beschichten bei niedrigen und hohen
Temperaturen” ist zu beachten.

Dient der Putz als Untergrund fur nachfolgende Fliesenarbeiten, so
mufd er nach dem Ansteifen mit der Richtlatte scharf abgezogen bzw.
abgekratzt werden. Die Oberflache mufd geschlossen sein und rau
bleiben, sie darf nicht gefilzt oder geglattet sein.

Fliesen- und Plattenbeldge: Das Flachengewicht der Fliesen und
Platten einschlief3lich Dinnbettmértel ist auf max. 25 kg/m2 zu
begrenzen. Das ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen - Hinweise fir
die Ausfiihrung von fliissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit
Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und
AuRenbereich" ist zu beachten.

Die entsprechenden Merkblatter und Normen aus dem Bereich Putz
sind zu beachten. Es sind dies insbesondere die Normen DIN 18350,
DIN 18550, DIN EN 13914 und die Leitlinien zum Verputzen von
Mauerwerk und Beton (Industrieverband Werkmortel).

Angaben unserer Mitarbeiter, die Gber den Rahmen dieses Merkblattes
hinausgehen, beduirfen der schriftlichen Bestatigung.

ihre Gultigkeit.

aktuelles TM
zum Download

Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die einschléagigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende
Merkblatter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berucksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und
Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung
des Kaufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine kaufvertragliche
Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den
gewdhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben
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